Papier Wephota Baryt Brillant Lithentwicklung

Links 1+100 2min, rechts 1+10 2min anschlieend gebleicht.
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Der letzte Schliff far Spitzenfotos

BESSERE HALTBARKEIT
DANK SELENTONUNG
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BElI TONUNGEN SIND grundsatzlich
zwei Methoden zu unterscheiden. Die direkte
und die indirekte Tonung. Auf die chemische
Wirkungsweise der einzelnen Toner wird hier
nur insoweit eingegangen, als sie fir das Ver-
standnis der praktischen Arbeit erforderlich
ist. Direkt auf das Bildsilber einwirken kénnen
folgende der gebréuchlichen Toner: Selen,
Gold und Schwefel. Schwefeltoner kann man
sich mit wenig Aufwand selbst herstellen. Bei
Gold- und Selentoner lohnt weder der Auf-
wand, noch sind bessere Ergebnisse als die
mit konfektionierten Tonern zu erwarten.
Beim Goldtoner bieten sich die Fabrikate Tete-
nal und Nelson mit ganz unterschiedlichen
Wirkungsweisen und Bildtonveranderungen
an, beim Selentoner zahlen die von Kodak,
Amaloco und Maco (Calbe) zu den empfeh-
lenswerten Typen. Die Schwefeltonung funk-
tioniert direkt und indirekt. Bei den indirekten
Schwefeltonern haben wir eine groR3e Vielfalt,
was die Anbieter betrifft, bei der Wirkungs-
weise unterscheiden sie sich kaum, da die
Rezepturen nahezu identisch sind. Vorteilhaft
sind Toner, die sich einstellen lassen, um gelb-
liche oder tiefbraune Téne zu erméglichen.
Allzuviel an Variationsbreite sollte man nicht
erwarten, tiefbraune Tone sind bei den
,,modernen® Emulsionen kaum noch maglich.
Direkte Schwefeltoner kann man selber mixen
oder den Agfa Viradon nehmen. Der ist sehr
gunstig im Preis, nicht zuletzt aufgrund seiner
starken Verdinnung fir den Gebrauch, stinkt

aber zum Davonlaufen nach faulen Eiern. Die
Bildtdne sind traumhaft, die Variationbreite
riesig, aber leider sind Ergebnisse nur fur den
Gelbten reproduzierbar.

Der Grund dafir ist die Tatsache, dal3 die Bil-
der in der Wésserung nachtonen, und zwar
ganz erheblich, unabhéangig von der Verdin-
nung, selbst bei sehr schwacher Verdiinnung
tritt dieser Effekt auf. Dies a3t sich verhin-
dern, indem man das Bild nach dem Tonen
und kurzer anschlieBender Wasserung in ein
Sulfitbad bringt. Sulfit verdréangt das Sulfid,
was zur Unterbrechung der Tonung fiihrt.
Diese Eigenschaft des Viradon war fir mich
auch der Anla, den Carbontoner zu entwik-
keln, der diese Nachteile nicht kennt.

Es gibt noch einige andere Toner, aber die
sind hierzulande kaum erhaltlich und tonen
mit den heute Ublichen Papieren auch nicht
so toll. Wie auch bei Entwicklern, ist es leider
so, dal} sich die versprochene Wirkung vor

Der Carbontoner aus eigener
Produktion vereint die Vorzuge
der Schwefel- und Selentonung.
Bei Verdinnungen tber 1+30 und
kurzen Zeiten wird der Ton kiuh-
ler, Schwarz wird satter, bei
Verdiinnungen bis 1+20 und
Zeiten unter einer Minute ent-
steht ein kihlbrauner Ton, bei
Zeiten Uber zwei Minuten wird

der Ton warm- bis rotbraun.
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Japanischer Garten des Bayer-
Werks, Leverkusen, aufgenom-
men auf Kodak High Speed
Infrarot 2481, vergroBert auf
Agfa Record Rapid und 2 min. in
Agfa Viradon getont. Gegentber
dem Kodak Seleniumtoner liefert
diese Kombination einen sicht-

bar warmeren Bildton.
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zwanzig bis hundert Jahren durchaus einge-
stellt hat, aber die Emulsionen wurden im
Laufe der Zeit sehr stark verandert. Die Toner-
rezepturen nicht! Die heutigen Papiere ent-
halten einen hohen Chlorsilberanteil, reine
Bromsilberpapiere sind langst vom Markt ver-
schwunden. Bromsilberpapier tonte tiefbraun
bis rotbraun. Chlorsilberpapiere gehen unab-
héangig von allen Manipulationsmdéglichkeiten
immer in eine mehr oder weniger (unschdne)
gelbliche Richtung. Gold und Schwefeltonun-
gen, mit Abstrichen auch die Selentonung,
erhdhen die Haltbarkeit von Silberprints.
Platintonungen tun dies auch, aber sie sind
dermafen teuer, dal’ es sinnvoller erscheint
direkt im Platinverfahren zu printen. Alle an-
deren Toner bieten in der Beziehung keine
Vorteile, hier geht es ausschlief3lich um eine
Bildtonveranderung, die sich auf die Lang-
zeithaltbarkeit oft sogar negativ auswirkt.

MuRRige Diskussionen uber
Erhohung der Archivfestigkeit

Alle anderen oben aufgefihrten Tonungen
sind indirekte Tonungen, auch dann wenn es
sich um Einbadtoner handelt. Ob getrennt
oder mit der tonenden Substanz in einer Lo-
sung kombiniert, es ist eine Bleichung des
metallischen Bildsilbers erforderlich.
Eisenblau- und Kupfertoner werden von eini-
gen Herstellern angeboten. Fir PE-Papiere
sind diese auch uneingeschrankt zu empfeh-
len. Bei Barytpapieren kdnnen Probleme auf-

tauchen. Abhilfe ist moglich, wenn man sel-
ber mixt. Rezepturen und Anleitungen folgen
in spateren Ausgaben.

Die Diskussionen der letzten Zeit tber eine
Bildsilberstabilisierung durch Selentonung
erscheinen mir eher muRig. Fur eine Erho-
hung der Archivfestigkeit stehen zweifellos
wirksamere Methoden zur Verfigung (Gold,
Schwefel, Sistan). Aber selbst schwache Se-
lentonungen sind unter dem Gesichtspunkt
der Haltbarkeit besser als gar keine Tonung!
Fineprinter setzen Selentoner zunéchst einmal
aus ganz anderen Grunden ein. Die Wir-
kungsweise dieses Toners gestattet eine ge-
zielte Dichteerh6hung in den Schattenpartien.
Unabhéngig von der Verdinnung und der
Temperatur des Toners werden immer erst die
hohen Silberdichten angegriffen.

Verschiebung des Bildtons und
Kontraststeigerung

Neben einem deutlichen Dmax-Gewinn er-
scheinen die tiefen Schatten differenzierter.
Durch den hdheren Kontrastumfang und eine
mehr oder weniger starke Verschiebung des
Bildtones in kiihlere (weniger griine) Nuancen
wirken selengetonte Prints brillanter.
Bildtonveranderungen sind abhéngig von der
Emulsionszusammensetzung des Papiers und
vom verwendeten Entwickler. Der von den
meisten Fotografen wenig geschéatzte grunli-
che Ton des Bildsilbers kann durch hochver-
dunnte Tonerlésungen in angenehmere
Nuancen verschoben werden. Soll der Toner
auch die héchsten Lichter erreichen, bevor die
Schattendichte wieder abnimmt, sind Ver-
dinnungen von 1+100 bis 1+400 zu wahlen.
Sollen lediglich die Schatten verstarkt werden,
darf bei fetten Ansatzen von 1+5 bis 1+20
nur sehr kurz (20-60 Sekunden) getont wer-
den. Bei solch kurzen scharfen Tonungen muf}
der Prozell moglichst rasch unterbrochen wer-
den. Wasserungshilfen sind keine Stoppbéader
fur Selentoner! Durch rasche Verdiinnung des
in der Schicht und im Papierfilz haftenden
Toners mit flieBendem Wasser und leichtem
Abreiben von Bild- und Ruckseite mit einem
Wattebausch a3t sich die Tonerwirkung hin-
reichend schnell reduzieren.

Alle Papiere sind einer Selentonung zugang-
lich! Manche tonen schneller, bei anderen ist



eine Tonung nur im Vergleich mit einem un-
getonten Muster wahrnehmbar. Auf jeden Fall
wird der Print brillanter, die Schwarzung der
Schatten nimmt sicht- und messbar zu. Um
die Sache nicht unnotig zu komplizieren, kann
festgehalten werden, Warmtonpapiere tonen
schnell mit deutlichem Bildtonwandel, bei
Kalttonpapieren ist die Veranderung des Bild-
tones oft nur gering. Selbst bei ausgedehnter
Tonung in fetten Tonern tut sich scheinbar
erstaunlich wenig. Wird bei solchen Papieren
wegen einer Erhéhung der Archivestigkeit
getont, sollte man deshalb nicht beunruhigt
sein. Wie weit die Tonung tatsachlich fortge-
schritten ist, l&sst sich erst erkennen, wenn
der Print gebleicht wird. Bleibt ein rotbraunes
Bild zurlick, bei dem auch die Lichter noch
genlgend Ton aufweisen, so ist das Ziel voll
erreicht. Sind die Lichter, unter Umstanden
gar bis zu den Mitteltdnen, ausgefressen,
dann war die Tonung zu kurz, um dem Abzug
hdchstmdglichen Schutz vor Umwelteinflissen
zu geben. Aber immerhin hat sich dann auch

in den Lichtern schon eine leichte Membran
um das Silberkorn gelegt. Man spricht in sol-
chen Fallen von einer ,,verborgenen Selen-
tonung*.

Bei Warmtonpapieren ist der Fortgang der To-
nung leichter zu beurteilen. Sollen nur die
Schatten verstarkt werden, tont man nur sehr
kurz mit niedriger Verdinnung (1+5 bis
1+20), soll der Bildton leicht verschoben wer-
den sind hohe Verdiinnungen sinnvoll, an-
dernfalls nehmen die Schattendichten wieder
ab, bevor die Lichter vom Toner erreicht sind.
Je warmer das Bild entwickelt wurde, desto
dunner sollte der Toner sein, weil sonst der
Bildton deutlich kuhler wird.

Ausgesprochen farbig werden die polychrom
entwickelten Prints (siehe: ,,Im Rausch der
Farben — Tonende Entwickler*, erschienen in
AKT &; FOTO 2/01.

Wolfgang Moersch

Friedhof von Clonmacnoise,
County Offaly, Irland

Die Aufnahme entstand frih-
morgens nach leichtem Regen
ebenfalls auf Kodak HIE 2481
Infrarotfilm, der Vordergrund
wurde leicht abgewedelt.
Durch diesen verstarkten
Kontrast entsteht der
Eindruck, als schwebten die
durch das Gegenlicht als
Silhouette wiedergegebene
Grabsteine Uber dem
Vordergrund. Das Negativ
wurde auf Agfa Record Rapid
111 vergroRert und 2 min. in
Kodak Seleniumtoner getont,
der bei diesem Papier einen
leicht gegen Magenta tendie-

renden Ton erzeugt.
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